Farbeergebnisse der Fasern mit den verschiedenen Farbstoffen

Farbung Ténung Spray

Jalls Rot Rot Grin

Schafschurwolle




Farbeergebnisse der Fasern nach der Echtheitspriifung

Farbung Ténung Spray

Henna Rot Rot Grun

Schafschurwolle
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Baumwolle




